
พอลิเมอร  รายการที่ 15 - 16 

  
  

ผศ.สุธน  เสถียรยานนท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 
(1)  ขอใดเปนพอลิเมอรธรรมชาติทั้งหมด 

1.  แปง เซลลูโลส พอลิสไตรีน 
2.  โปรตีน พอลิไอโซพรีน   กรดนวิคลิอิก 
3.  ยางพารา พอลิเอทิลีน เทฟลอน 
4.  ไกลโคเจน ไขมัน ซิลิโคน 

 
(2)  พลาสติกที่ใชทํากลองโฟมใสอาหาร และยางยืดรัดของจะมีสมบัติคลายกับพอลิเมอรชนิดใด

ตามลําดับ 

พอลิเมอร ลักษณะทางกายภาพ สภาพการไหมไฟ การนํามารีไซเคิล 
A โปรงใส  เปราะ เขมามาก ควันมีกล่ินคลาย ได 
  แกสจุดตะเกียง  

B ยืดหยุน เหนยีว ควันขาว  กล่ินกรด ได 
C ยืดหยุน เหนยีว เขมามาก  ควนัดํา ไมได 
D ทึบแสง  แข็ง ติดไฟยาก  ไมหลอมเหลว ไมได 
  แตไหมเปนเถาทั้งหมด  

1.   A  และ  C 2.   B  และ  C 
3.   C  และ  B 4.   D  และ  B 

 
(3)   การคัดแยกขยะออกเปนประเภทตางๆ จะทําใหสะดวกในการกําจดั ถาพบสัญลักษณ             ที่ถัง

ขยะขอใดควรทิ้งลงในถังใบนี้ 
1.  พรม     เตาเสียบไฟฟา     แบตเตอรี ่ 2.  ใบไม     กระดาษ     เศษผา 
3.  ถานไฟฉาย     เศษแกว     กาว 4.  ขวดน้ําพลาสติก     กระดาษ     แกว 
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(4)  สารประกอบขอใดสามารถใชเปนมอนอเมอร  ในการเกิดพอลิเมอรการรวมตัวแบบตอเติม 

(addition polymerisation)  
1. 2. CH CH

 
 
3. 4. CH

 
(5)  กําหนดสายของพอลิเมอรใหดังนี ้

 
 
 
 

ขอใดเปนมอนอเมอรของพอลิเมอรนี้ 

1.   CHCl=CHCl 2.   CH2=CHCl 

3.   CH3CCl=CHCl 4.   CH3CCl=CH2 

 
(6)  โครงสรางสวนหนึ่งของ acrylic fibre เปนพอลิเมอรแบบเติม เปนดังนี ้

 
 

 
 

มอนอเมอรของพอลิเมอรนี้คือขอใด 
 
1. 2. 
 
 
3. 4. 
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(7)    เปนโครงสรางสวนหนึ่งของสารใด 
 
 
 

1.   nylon 2.   proteins 

3.   cellulose 4.   amino acids 
 
(8)  ขอใดเปนพอลิเมอรแบบควบแนน 
 

1. 2. 

C
N

O

H

C
C

N
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C
R
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(CH2)5NH(CH2)5CO OCH 2CH2OCO CO
nn

 
 
3. 4. 

 
 
(9)  วัตถุดิบสําคัญที่สุดที่ใชผลิตพลาสติกในปจจุบันนี้คือขอใด 

1.   ถานหิน 2.   แกสธรรมชาติ 
3.   ปโตรเลียม 4.   น้ํามันพืช 

 
(10)   ขอใดทีท่ําใหพลาสตกิดีกวาโลหะ 

(ก)   พลาสติกมีความหนาแนนต่ํา 
(ข)   พลาสติกไมผุกรอน 
(ค)   พลาสติกมีราคาถูกกวาโลหะ 

 
1.   (ก)  และ  (ข)  เทานั้น 2.   (ก)  และ  (ค)  เทานั้น 
3.   (ข)  และ  (ค)  เทานั้น 4.   (ก) , (ข) และ (ค)   

 
(11)   พลาสติกขอใดมีความเหนยีวมากที่สุด 

1.   Polythene 2.   Polystyrene 

3.   Nylon 4.   Phenol-methanal 
 

CH2CHCH2CH

nCl Cl
CH C2

CH3

OCOCH3 n 
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(12)   พลาสติกขอใดที่มีความหนาแนนมากกวาน้ํา 
(ก)    PVC 
(ข)    Polythene 
(ค)    Urea-methanal 

1.   (ก)  เทานัน้ 2.   (ก)  และ  (ค)  เทานั้น 
3.   (ข)  และ  (ค)  เทานั้น 4.   (ก) , (ข)  และ (ค)   

 
(13)   ขอใดเปน  Thermoplastics 

(ก)    Phenol-methanal 
(ข)    PVC 
(ค)    Nylon 
(ง)    Perspex 

1.   (ก)  เทานัน้ 2.   (ข)  และ  (ค)  เทานั้น 
3.   (ข) , (ค) และ  (ง)  เทานัน้ 4.   (ก) , (ข) , (ค) และ (ง)   

 
(14)  ขอใดเปนสมบัติของเทอรมอพลาสติก 

1.  ทําจากสารประกอบที่มีคารบอนจับกับคารบอนดวยพันธะคู 
2.  สามารถทําใหหลอมเหลวไดเพยีงครั้งเดยีว 
3.  เกิดการเผาไหมกอนการหลอมเหลว 
4.  สามารถทําใหออนตวัไดหลายๆ คร้ังเมื่อถูกความรอน 

 
(15)  ขอใดเปนพอลิเมอรธรรมชาติ 

1.   Diamond 2.   PVC 

3.   Starch 4.   Terylene 
 

(16)   ขอใดเปนคํากลาวทีไ่มถูกตอง
1.  พลาสติกทุกชนิดเปนพอลิเมอร  
2.  พอลิเมอรทุกชนิดเปนพลาสติก 
3.  มอนอเมอรของพอลิทีน คือ อีทีน  
4.  ไนลอนเปนพอลิเมอรเชนเดียวกับพลาสติก 
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(17)   การทําโมเลกุลเล็กๆ หลายๆ โมเลกุลใหเปนโมเลกลุใหญๆ เรียกวาอะไร 

1.   addition 2.   condensation 

3.   polymerization 4.   cross-linking 
 

(18)   ขอใดตอไปนีไ้มใชสารพวกพอลิเมอร 

1.   Cellulose 2.   Silk 

3.   Sucrose 4.   Urea-methanal 
 

(19)   ขอใดเปนพอลิเมอรสังเคราะห 
(ก)   Natural rubber 
(ข)   Perspex 
(ค)   Rayon 
(ง)    Asbestos 

1.   (ข)  เทานัน้ 2.   (ก)  และ  (ง)  เทานั้น 
3.   (ข)  และ  (ค)  เทานั้น 4.   (ก) , (ค) และ (ง)  เทานั้น   

 
(20)   ไฮโดรคารบอนโซเปด (ไมเปนวง) ในขอใดสามารถนํามาพอลิเมอไรเซชันได 

1.   C H  2.   C H2 6 3 8 

3.   C H  4.   C H4 8 5 12 

 
(21)   สารขอใดสามารถนํามาพอลิเมอไรเซชันแบบเติมได 

(ก) (ข) HOOC-(CH2)4-NH2 F2C=CF2 
 
(ค) (ง) CH3-C-Cl

O
CH2=CHCl

  
 
1.   (ก)  เทานัน้ 2.   (ข)  และ  (ง)  เทานั้น 
3.   (ก) , (ค)  และ  (ง)  เทานั้น 4.   (ข) , (ค) และ (ง)  เทานั้น   
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(22)  หนวยซํ้าๆ ของ addition polymer เปนดังนี ้
 

 มอนอเมอรของพอลิเมอรนี้คือขอใด 
 
 
 

1. 2. 
 
3. 4. 

C C

HC2H5

HH n  

C
H

C2H5
H C

H

H
H

 
C H 2= C H C H 2C H 3  

CH3CH=CHCH3  CH3-C=CH2

CH3   
 

(23)   Polythene  ใชทําอะไรเปนสวนมาก 
(ก)   ถุงพลาสติก 
(ข)   แผนพลาสติกสําหรับหออาหาร 
(ค)   เชือก 

 
1.   (ก)  และ  (ข)  เทานั้น 2.   (ก)  และ  (ค)  เทานั้น 
3.   (ข)  และ  (ค)  เทานั้น 3.   (ก) , (ข) และ (ค)     

 
(24)   ขอใดเปนโครงสรางของพอลิสไตรีน 

   

 
1. 2. 

H     H 
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(25)   นําพลาสติก PVC มาเผาจะใหแกสใดออกมา 
(ก)   Carbon dioxide 
(ข)   Carbon monoxide 
(ค)   Hydrogen  chloride 
(ง)   Chlorine 

 
1.   (ก)  และ  (ข)  เทานั้น 2.   (ค)  และ  (ง)  เทานั้น 
3.   (ก) , (ข)  และ  (ค)  เทานั้น 4.   (ก) , (ข) , (ค) และ (ง)     

 
(26)   เหตุใดจงึจัด PVC เปนเทอรมอพลาสติก 

1.  PVC  เปนพอลิเมอรแบบเติม  
2.  PVC  ไมไดเปนพอลิเมอรธรรมชาติ 
3.  PVC  สามารถขึ้นรูปไดหลายๆ คร้ัง  
4.  PVC  สามารถถูกหลอมเหลวและนํากลับมาขึ้นรูปใหมไดหลายครั้ง 

 
(27)   ขอใดเปนคํากลาวที่ไมถูกตองเกี่ยวกบัพลาสติก 

1.  พลาสติกทุกชนิดเปนพอลิเมอร 
2.  โดยปกติพลาสติกไมวองไวตอปฏิกิริยาเคมี 
3.  พลาสติกนําไฟฟาไดดีเมือ่หลอมเหลว 
4.  พลาสติกทําใหกลายเปนรูปตางๆ ไดงาย 

 
(28)   ขอใดถูกตองเกีย่วกับพอลิสไตรีน 

1.  เปนพอลิเมอรแบบเติมและเปนเทอรมอพลาสติก 
2.  เปนพอลิเมอรแบบเติมและเปนพลาสติกเทอรมอเซต 
3.  เปนพอลิเมอรแบบควบแนนและเปนเทอรมอพลาสติก 
4.  เปนพอลิเมอรแบบควบแนนและเปนพลาสติกเทอรมอเซต 

 
(29)   พอลิเมอร พอลิ (คลอโรอีทีน) หรือ PVC  เขียนสูตรแทนไดดังนี ้

 
 
 

 ขอใดเปนมอนอเมอรของพอลิเมอรนี้ 

 

n 

H     H 
 
C     C 
 
H     Cl 
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1. 2. 
 
 
3. 4. 
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(30)   ขอใดเปนคํากลาวที่ถูกตองเกี่ยวกับ PVC 

1.   ทําจากคลอโรอีเทน 2.   เปนสารพวกกรด 
3.   เปนสารประกอบโคเวเลนซ 4.   เปนพอลิเมอรแบบควบแนน 

 
(31)   สารประกอบขอใดทําปฏิกิริยาเกิดเปนพอลิเมอรแบบควบแนน  

 
(ก) (ข) 
 

 
 

(ค) (ง) 

OH
 

C C
H

H

H

 

C O
H

H

 
HOCH

2
CH

2
OH  

 
1.   (ก)  และ  (ค)  เทานั้น 2.   (ก)  และ  (ง)  เทานั้น 
3.   (ข)  และ  (ค)  เทานั้น 4.   (ข)  และ  (ง)  เทานั้น     

 
(32)   สารประกอบขอใดทําปฏิกิริยากันแลว เกิดเปนพอลิเมอรแบบควบแนน 

 
(ก) (ข) 
 
 
(ค) (ง) N

H
H N

H
H

 O 
 
 C  O 

O   O 
 
HO C    C   OH 

O 
 
 C  OH

 
เมื่อ และ  แทนสวนของไฮโดรคารบอนอิ่มตัว 
1.   (ก)  และ  (ข)  เทานั้น 2.   (ก)  และ  (ค)  เทานั้น 
3.   (ข)  และ  (ค)  เทานั้น 4.   (ข)  และ  (ง)  เทานั้น     
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(33)   ขอใดแทนโครงสรางพอลิเมอรควบแนน 
 
1. 2. 
 
 
 
3. 4. 
 
 

(34)   ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับพอลิเอสเทอร 
1.   โมเลกุลเชื่อมกันดวย จํานวนมาก 
 
2.   เปนพอลิเมอรแบบเติม 
3.   เปนฉนวนไฟฟา 
4.   เปนเทอรมอพลาสติก 

 
(35)   ขอใดเปน  Condensation polymers 

(ก)   Polyester 
(ข)   Poly (propene) 
(ค)   PVC 
(ง)    Phenol-methanal 

 

1.   (ก)  และ  (ง)  เทานั้น 2.   (ข)  และ  (ค)  เทานั้น 
3.   (ก) , (ข)  และ  (ง)  เทานั้น 4.   (ข) , (ค)  และ  (ง)  เทานั้น 

  
(36)   ขอใดเปน thermoplastic condensation polymer 

1.   Urea-methanal 2.   Nylon 

3.   Perspex 4.   Polystyrene 
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(37)    พอลิเมอรที่เกิดจาก และ 
 
(ก)   มีสูตรคือ 
(ข)   มีแรงดึงสูง 
(ค)   ไมมีโครงสรางแบบตาขาย 
(ง)   หลอมเหลวไดในน้ํารอน 

 
1.   (ก)  และ  (ง)  เทานั้น 2.   (ข)  และ  (ค)  เทานั้น 
3.   (ก) , (ข)  และ  (ค)  เทานั้น 4.   (ก) , (ข)  และ  (ง)  เทานั้น 

 
(38)   ไนลอน 6, 10 ทํามาจากสารในขอใด 
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(39)   ขอใดเปนปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน 

1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 
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(40)   หมอเคลอืบดวยสารใดชวยปองกนัไมใหอาหารตดิ 
1.   พอลิเอทิลีน 2.   พอลิสไตรีน 
3.   พอลิเอสเทอร 4.   พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน 

 
(41)   ขอใดถกูตอง 

……. 1.  พอลิเมอรคือ สารประกอบที่โมเลกุลมีขนาดใหญมาก เกิดจากโมเลกุลเดี่ยวจาํนวน
ตั้งแตหลายพนัจนถึงหลายหมื่นโมเลกุลมายึดตอกนัดวยพนัธะเคม ี

……. 2.  มอนอเมอรเหมือนกันมารวมกัน เรียกวา  Homopolymer 
……. 3.  มอนอเมอรตางกันมารวมกัน  เรียกวา  Copolymer 
……. 4.  แปง  เซลลูโลส  โปรตีน  และกรดนิวคลิอิก จดัเปนสารพวกพอลิเมอร 
……. 5.  ยางพาราจัดเปนสารพอลิเมอรธรรมชาติ และเปนสินคาเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ

ไทย   
……. 6.  พอลิเมอรสังเคราะห  ไดแก  เสนใยสังเคราะห  ยางสังเคราะห  และพลาสติก 
……. 7.  กระบวนการสังเคราะหพอลิเมอร เรียกวา การเกิดพอลิเมอร (polymerization) 
……. 8.  ในการสังเคราะหพอลิเมอร สารเริ่มตนหรือสารมอนอเมอรสวนใหญที่ใชกนั คือ สาร

ไฮโดรคารบอนไมอ่ิมตัว  ซ่ึงเปนผลพลอยไดจากการกลัน่ปโตรเลียมและการแยก
แกสธรรมชาติ 

……. 9.  สารไฮโดรคารบอนไมอ่ิมตัว  คอื สารที่มีพันธะคูระหวางอะตอมคารบอนกับคารบอน 
เชน เอทิลีน เตตระฟลูออโรเอทิลีน และไอโซพรีน  

 สูตรของเตตระฟลูออโรเอทิลีน คือ F……. 10.  สูตรของเอทิลีน  คือ   H C=CH C=CF2 2  2 2  

และสูตรของไอโซพรีน คือ 
 
 
……. 11.  เอทิลีนเปนมอนอเมอรที่มีขนาดเล็กที่สุด เมื่อใหความรอนทีอุ่ณหภูมิสูงกวา 100 0C 

ภายใตความดนัสูง และมีตัวเรงปฏิกิริยาที่เหมาะสมจะเกดิการรวมตวัตอกันเปนสาย
ยาวของพอลิเอทิลีน   

……. 12.  ถา n = 10 พอลิเอทิลีนมีสูตรโครงสราง  ดังนี้     

H2C=CH-C=CH2
CH3

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 
เขียนแบบยอเปน CH3-(CH2)8-CH3

……. 13.  สูตรโมเลกุลของพอลิเอทิลีน  เมื่อ n = 2000 โมเลกุล คือ  3-(CH2)1998-CH3CH

……. 14.  พอลิเอทิลีนเปนพอลิเมอรที่แข็ง แสงผานไดบาง มีความเหนียว และไมทําปฏิกิริยากับ
สารเคมีสวนใหญ  เมื่อนํามาหลอมและขึ้นรูปไดเปนผลิตภัณฑตางๆ 
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……. 15.  พอลิเอทิลีนใชทําถุง และภาชนะใสอาหาร ทอสายยาง ฟลมถายภาพ และของเลน
สําหรับเด็ก 

……. 16.  พอลิโพรพิลีน  มอนอเมอร  คือ H C=CH-CH2 3  นํามาขึ้นรูปทําเปนโตะ  เกาอ้ี  เชือก  
พรม และอุปกรณรถยนต 

……. 17.  เอทิลีนทําปฏิกิริยากับฟลูออรีนเกิดเปนเตตระฟลูออโรเอทิลีน ซ่ึงรวมตัวเกดิเปน 
พอลิเตตระฟลอูอโรเอทิลีน หรือเรียกกันทัว่ไปวา  เทฟลอน  (Teflon) 

……. 18.  ปฏิกิริยาการเกิดเทฟลอนเปนดงันี้  
 
 
 
 
 
 
 

……. 19.  มอนอเมอรเอทิลีนไดจากการแยกแกสธรรมชาติ 
……. 20.  ไวนิลคลอไรดเกดิจากเอทิลีนทาํปฏิกิริยากับแกสคลอรีน 
 
 

……. 21.  ไวนิลคลอไรดเกดิจากอะเซทิลีน (อีไทน) ทําปฏิกิริยากับ HCl ดังนี้  

H
2
C=CH

2 
  +   F

2
               F

2
C=CF

2  
 เตตระฟลูออโรเอทิลีน 

n F
2
C=CF

2 F
2
C-CF

2 n
การเกิดพอลิเมอร 

n  >  1500 

CH
2
=CH

2
   +   Cl

2
CH

2
-CH

2
Cl Cl

 
 

H C C H + HCl H C C
H Cl

H
  

 
CH2 = CHCl

Vinyl  chloride
หรือ 

 
 

 

n
 

C C
H Cl

H H

n
Polyvinylchloride

 CH2 = CHCl 
 

 
 
          (PVC)
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……. 22.  โพรพิลีน สูตรคือ  H C=CH-CH2 3

ไวนิลคลอไรด สูตรคือ  H C=CHCl    2

ไวนิลแอซีเตต สูตรคือ H C=CH-O C-CH2 2 3

สูตรของสไตรีนคือ  H C=CH-C H2 6 5

 
(42)   ขอใดเปนพลาสติกเทอรมอเซต 

……. 1.  พอลิเอทิลีน 
……. 2.  พอลิโพรพิลีน 
……. 3.  พอลิสไตรีน 
……. 4.  พอลิไวนิลคลอไรด 
……. 5.  ไนลอน 
……. 6.  พอลิยูเรียฟอรมาลดีไฮด 
……. 7.  อีพอกซี 
……. 8.  พอลิเอสเทอร 

 
(43)   พลาสติกชนิดใดเผาไฟจะใหแกสที่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสที่ช้ืนจากสีน้ําเงินเปนสีแดง 

1.   พอลิเอทิลีน 2.   พอลิสไตรีน 
3.   พอลิไวนิลคลอไรด 4.   พอลิโพรพิลีน 

 
(44)   พลาสติกชนิดใดเผากบัลวดทองแดงแลวจะใหเปลวไฟสีเขียวของคอปเปอร (II) คลอไรด 

(CuCl ) 2

1.   พอลิไวนิลคลอไรด 2.   พอลิเอสเทอร 
3.   พอลิสไตรีน 4.   พอลิเอทิลีน 

 
(45)   ขอความใดถูกตอง 

1. พอลิเอสเทอรที่เปนเทอรมอพลาสติกติดไฟยาก เปลวไฟสีเหลือง ควันกล่ินฉุน ออนตัว 
ยืดหยุนใชทําเสนใยผา 

2. พอลิเอสเทอรที่เปนเทอรมอเซต ติดไฟยาก เปลวสีเหลือง ควันดํา กล่ินฉุน เปราะหรอืแข็ง
เหนยีว ใชทําตวัถังรถยนต ตวัถังเรือใชบุภายในเครื่องบิน 

3. อีพอกซีเปนพลาสติกเทอรมอเซตใชทํากาว  สี  สารเคลือบผิวหนาวัสดุ 
4. ถูกหมดทุกขอ 
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(46)   ขอความใดถูกตอง 
1. เทอรมอพลาสติกสามารถนํากลับมาใชใหมได โดยการหลอมซ้ําแลวขึ้นเปนรูปรางเดิม หรือ

เปลี่ยนรูปรางใหมไดโดยสมบัติของพลาสติกไมเปลี่ยนแปลง 
2. พลาสติกเทอรมอเซตมีโครงสรางแบบตาขายหรือรางแห พลาสติกประเภทนี้เมื่อขึ้นรูปตาม

ตองการแลวไดรับความรอนอีกจะไมออนตัว แตจะเกิดการแตกหัก  จึงไมสามารถนํากลับมา
ขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑใหมได 

3. เบคะไลทใชทาํดามจับกระทะ ดามจับเตารีด และปลั๊กไฟฟา เปนตน สวนพอลิยูเรียฟอรมาล 
ดีไฮดใชทาํเตาเสียบไฟฟา และแผนฟอรไมกาที่ใชปูโตะไมอัด  เปนตน 

4. ถูกหมดทุกขอ 
 
(47)   พอลิเมอรที่มีโครงสรางดังรูป 

 

 

 
 
 
 
 
 (ก) (ข) (ค) 

 
พอลิเมอรใดมคีวามหนาแนนมากที่สุด 
1.   (ก)  2.   (ข) 
3.   (ค)  4.   (ก) , (ข) และ (ค) 

 
   

 

แนวคิด   เนื่องจาก (ก) มีโครงสรางเปนแบบเสนจะทําใหโมเลกุลของพอลิเมอรอยูชิดกัน
มากที่สุด  จึงทําใหมีความหนาแนนมากที่สุด 

 
(48)   จากขอ (47) พอลิเมอรใดมีความยืดหยุนมากที่สุด 

1.   (ก) 2.   (ข) 
3.   (ค) 4.   (ก) , (ข) และ (ค) 

  
 แนวคิด    เพราะเปนพอลิเมอรแบบรางแหซึ่งเปนพอลิเมอรที่เกิดจากการเชื่อมระหวาง 

โซพอลิเมอรหลักที่มีโครงสรางแบบเสนหรือแบบกิ่งตอเนื่องกันเปนรางแห  
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(49)   จากขอ (47) พอลิเมอรใดมีความแข็งมากที่สุดไมยดืหยุน 
1.   (ก) 2.   (ข) 
3.   (ค) 4.   (ก) , (ข) และ (ค) 

 
(50)   พอลิยูเรียฟอรมัลดีไฮดที่ใชทําเบกาไลตและเมลามีนใชทําถวยชาม โครงสรางของพอลิเมอรเปน

แบบใด    
1.   พอลิเมอรแบบเสน 2.   พอลิเมอรแบบกิ่ง 
3.   พอลิเมอรแบบรางแห 4.   พอลิเมอรรวม 

 
(51)  ขอความใดถูกตอง 

1. เสนใยธรรมชาติคือ เสนใยทีเ่ปนพอลิเมอรจากธรรมชาติ เชน ไหม เซลลูโลส สวนใหญจะ
เปนเซลลูโลส ซ่ึงเปนโฮโมพอลิเมอรที่มีโครงสรางเปนโซกิ่ง มีกลูโคสเปนมอนอเมอร 
 ดูดซับน้ําได ยับงาย แหงชา ไมทนตอเชื้อรา  

2. เสนใยกึ่งสังเคราะหเปนเสนใยที่ไดจากการนําเสนใยธรรมชาติมาทําปฏิกิริยาพอลิเมอไร 
เซชันกับสารเคมี  เชน  เซลลูโลสแอซิเตต ไนโตรเซลลูโลส มีคุณภาพดีกวาเสนใยธรรมชาติ   

3. เสนใยสังเคราะหเปนเสนใยที่ไดจากการนาํพอลิเมอรสังเคราะหมาปน จะตองมีโมเลกุล
ขนาดยาว และการเรียงของโมเลกุลเปนระเบียบตามแนวแกนของเสนใย ไมยับงาย ไมดูดน้ํา  
ซักงาย แหงเรว็  ทนตอเชื้อรา  เชน  ไนลอน  

4. ถูกหมดทุกขอ  
  

(52)   ขอใดเปนผลิตภัณฑส่ิงทอที่ไดจากเสนใยธรรมชาติ 
1.  ผาไหม 2.  ผาลินิน 
3.  ผาฝาย 4.  ถูกหมดทุกขอ          

 
(53)   ขอใดเปนการกําจดัพลาสติกโดยการใชแสงแดด 

1.  เติมเอนไซมจากจุลินทรียพวกแบคทีเรียและเชื้อราลงไป  
2.  เติมน้ําลงไป เนื่องจากน้ําเปนตัวทําละลายในธรรมชาติ    
3.  เติมหมูทําหนาที่ที่ไวตอแสงอัลตราไวโอเลตเขาไปในโซพอลิเมอร 
4.  ใหความรอนชวยแลวนํากลับมาใชใหมจะทําไดเฉพาะพลาสติกประเภทเทอรมอพลาสติก 
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(54)   พิจารณาขอความตอไปนี้ 
ก.  การใหความรอนกับเอทลีินโดยมีตัวเรงปฏิกิริยา 
ข.  การหยดสารละลายกรดซัลฟวริกลงไปในสารผสมของยูเรียกับฟอรมัลดีไฮด 
ค.  การเติมกํามะถันลงไปในน้ํายาง 
ง.  การเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดลงในน้ําแปง 

 
ขอใดเปนการทําใหเกิดพอลิเมอร 
1.   (ก)  และ (ข) 2.   (ก)  และ (ง)   
3.   (ข) , (ค)  และ (ง)  4.   (ก) , (ค)  และ (ง)  

 
(55)   ขอความเกี่ยวกับยางตอไปนี้  ขอใดผิด 

1.  โคพอลิเมอรเปนพอลิเมอรที่ประกอบดวยมอนอเมอรตั้งแต  2  ชนิดขึ้นไป 
2.  กัตตาเปอรชาเปนไอโซเมอรของยางธรรมชาติ 
3.  ยางสังเคราะหมีความยืดหยุนดีกวายางธรรมชาติแตราคาแพงกวา  
4.  ยางที่ผานกระบวนการวัลคาไนเซชันจะมีความยืดหยุนสูงขึ้น 

 
(56)   พอลิเมอรในขอใดที่สองชนิดแรกเปนเทอรมอพลาสติก  ซ่ึงใชทําอวัยวะเทยีมใชอยูในรางกายได   

สวนพอลิเมอรชนิดที่สามเปนพลาสติกเทอรมอเซตที่ใชทั่วไป  
1.   พอลิไวนิลคลอไรด  พอลิสไตรีน  พอลิยูรีเทน  
2.   พอลิสไตรีน   พอลิโพรพิลีน   เมลามีน 
3.   พอลิยูรีเทน    เมลามีน   พอลิเอทิลีน 
4.   พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน ฟนอลฟอรมัลดีไฮด 

 
(57)   กําหนดมอนอเมอรของสารประกอบพอลิเมอรใหดงันี้ 

 
(a) (b) CH

2
=CHClCH

2
=CHClCH

2
=CH

2   
 
 
© (d) CH
 
 
 
(e) (f) 
 

3
CH=CH

2 C H = C H2C H = C H2C H = C H2
 

CH
2
=CH-CH=CH

2 CH
2
=CH-C=CH

2
CH3

CH
2
=CH-C=CH

2
CH3  
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ขอสรุปใดผิด 
1.  สาร (b) ใชเตรียมพอลิไวนิลคลอไรด 
2.  สไตโรโฟม   เกิดจากมอนอเมอร d 
3.  ยางสังเคราะหเกิดจากทั้งสาร e และ f 
4.  พอลิเมอรแบบกิ่งเกิดจากมอนอเมอร b , c , d และ e 

 
(58)  ขอใดถูกตอง 
 

ขอ เสนใยธรรมชาติ เสนใย
สังเคราะห 

ยางพารา เทอรมอพลาสติก 

1 ขนแกะ พอลิเอไมด ยางพอลิบิวทาไดอีน พอลิยูรีเทน 
2 ปอ พอลิเอสเทอร ยางพอลิไอโซพรีน พอลิเอทิลีน 
3 ใยใบสับปะรด ไนลอน ยางพอลิคลอโรพรีน เมลามีน 
4 เสนใยไหม เรยอน ยางสไตรีนบิวทาไดอีน พอลิสไตรีน 

 
(59)   มอนอเมอรคูใดที่ใหพอลิเมอรที่มีโครงสรางแบบเสนเพียงอยางเดียว 

 
HO-CH

2
-CH

2
-OH

 
1. และ COOHHOOC
 
2. และ 
 
 
3. และ 
 
 
4. และ 
 

 
 

HOOC-(CH
2
)
4
-COOH HO-CH

2
-CH-CH

2
-OH

OH

 

N

N

N

NH
2

NH
2

H
2
N

H C
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H
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(60)   A เปนมอนอเมอรที่ใชเตรียมยางสังเคราะหซ่ึงไมคอยทนไฟและสลายตัวงาย  เมื่อปรับปรุง A 
ใหมจะไดมอนอเมอร B ซ่ึงใชเตรียมยางสังเคราะหที่ทนไฟ  ทนตอน้ํามัน และสลายตัวยาก  
B อาจเปนสารในขอใด 
1. 2. 
 
3. 4. 

 
(61)   พอลิเมอรในขอใดทีไ่มไดเกดิจากมอนอเมอรที่กําหนดให 

 
1.   พอลิบิวตาไดอีน : จาก  1, 3-บิวตาไดอีน 
 
2.   นีโอพรีน : จาก  ไวนิลคลอไรด และเอทลีิน 
 
3.   ยาง SBR :  จาก  สไตรีน และ  1, 3-บิวตาไดอีน 
 
 
4.   เทฟลอน :  จาก  เตตระฟลูออโรเอทิลีน 
 
ขอมูลในขอใดถูก 
1.   (ก) , (ข)  และ (ค)  2.   (ก) , (ค)  และ (ง)     
3.   (ข) , (ค)  และ (ง)  4.   (ก) , (ข)  และ (ง)  

 
(62)   พอลิเมอรในตารางขางลางนี้ไดจากมอนอเมอรตางๆ และแสดงการนําไปใชเปนผลิตภัณฑ

สําเร็จรูป 

ขอ พอลิเมอร มอนอเมอร สูตรมอนอเมอร ผลิตภัณฑ 
ก ยางพารา ไอโซพรีน 

 
 ยางรถ ฟองน้ํา 

ข พีวีซี ไวนิลคลอไรด 
 

 สายยาง ทอน้ํา 

ค ใยไหม กรดอะมิโน 
 

 ผา ดาย 

ง พอลิโพรพีลีน โพรพีลีน 
 

 ขวด กระสอบ 

CH
3
-CH=CH-CH

3 
CH

2
=CH-C=CH

2
CH

3  
CHCH

2
=CH-C=CH

2
Cl  

2
=CH-CH=CH

2

CH
2
-CH=CH-CH

2 n

CH
2
-C=CH=CH

2
Cl n

CH
2
-CH-CH

2
-CH=CH-CH

2 n

CF
2
-CF

2
-CF

2
-CF

2 n

CH
3
-C=CH-CH

3
CH

3

C H
2

= C H

C l

CH
2
=CHCH

3

RCH(NH
2
)COOH
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ขอมูลในขอใดถูก 
1.   (ก) , (ข)  และ (ค)  2.   (ก) , (ค)  และ (ง)     
3.   (ข) , (ค)  และ (ง)  4.   (ก) , (ข)  และ (ง)  
 

(63)   สมัยกอนเคยใชยางธรรมชาติกันมาก  ตอมามียางสังเคราะหมาแทน  ความตองการยางธรรมชาติ
ก็ลดลง  แตปจจุบันนี้กลับมีแนวโนมตองการยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นเพราะเหตุใด 
1. ตนทุนการผลิตยางสังเคราะหสูงขึ้น 
2. คุณภาพของยางสังเคราะหไมดีเทายางธรรมชาติ 
3. การผลิตยางสังเคราะหกอปญหาทางสภาวะแวดลอม 
4. การวิจยัทางดานพันธุยางธรรมชาติไดกาวหนาไปมาก ทําใหไดพันธุที่มอีายุยืน ใหผลผลิต

เร็ว และใหปริมาณน้ํายางมาก 
 

(64)   การใชภาชนะเซรามิกสใสอาหารที่เปนกรดหรือเบส  กรดและเบสจะละลายสารที่เคลือบติดปน
มากับอาหารได  สารดังกลาวเปนสารในขอใด 
1.   เซอรโคเนียมไดออกไซด 2.   สังกะสี 
3.   ตะกัว่ 4.   แคดเมียม 

 
(65)   กําหนดพอลิเมอรมีสูตรดังนี ้

ก. ข. 
 

 
ค. ง. 

CO(CH
2
)
6
NH n n

CH-CH2

O-C-NH-CH2-CH2-NH-C-OCH2-CH2-O
O O

n
CH

2
-CH=CH-CH

2 n
 

ขอใดถูก 
 

ขอ พอลิเมอร ชนิด ปฏิกิริยาการเกดิ 
1 ก ฮอโมพอลิเมอร การควบแนน 
2 ข ฮอโมพอลิเมอร การเติม 
3 ค โคพอลิเมอร การควบแนน 
4 ง โคพอลิเมอร การควบแนน 

 

ETV ติวเขม วิชาเคมี -  ผศ.สุธน  เสถียรยานนท 19



พอลิเมอร  รายการที่ 15 - 16 

(66)   ขอใดเปนการเลือกปฏิบัติไดเหมาะสมที่สุด 
1.  เก็บขวดน้ําพลาสติกไมใชแลวไวใสน้ํามันเบนซิน 
2.  ใชถวยชามที่ผลิตจากพอลิเอทิลีนอุนอาหารในเตาไมโครเวฟ 
3.  ใชภาชนะที่เคลือบดวยพอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีนในการทอดปลา 
4.  เก็บรวบรวมถวยชามประเภทเมลามีนทีชํ่ารุดไวเพื่อนาํกลับไปใชใหม 

 
(67)   ขอความใดตอไปนีผิ้ด 

ก.   พอลิเอทิลีนเปนเทอรมอเซตที่โมเลกุลมีการเชื่อมโยงเปนรางแห ไมสามารถนํามาหลอมใหม
ได 

ข.   ภาชนะเมลามีนสามารถนํามารีไซเคิลหรือหลอมใชใหมไดเพื่อลดมลภาวะ 
ค.   พลาสติกที่มีโครงสรางโมเลกุลเปนโซตรงจะออนตัวเมื่อไดรับความรอน และแข็งตัวเมื่อลด

อุณหภูมิลง เรียกวา เทอรมอพลาสติก 
ง.   เทฟลอนที่ใชเคลือบภาชนะหุงตมนั้นเปนเทอรมอเซต เนื่องจากทนความรอนดมีาก และไม

หลอมเหลว 
 

1.   (ก)  และ (ข)  เทานั้น  2.   (ก) , (ข)  และ (ง) เทานัน้  
3.   (ก) , (ค)  และ (ง) เทานัน้  4.   (ก) , (ข) , (ค)  และ (ง)  

 
(68)   ตัวอยางของพอลิเมอรในขอใดถูกทั้งหมด 
 

ขอ โคพอลิเมอร ฮอโมพอลิเมอร พอลิเมอรธรรมชาติ 
1. เอนไซม ไนลอน ไหม 
2. เจลลาติน พีวีซี บุก 
3. สําลี พอลิไอโซปรีน นุน 
4. ยางพารา พอลิเอทิลีน ฝาย 

 
(69)   พอลิเมอรที่เปนองคประกอบของกาวชนิดพิเศษ (superglue) มีโครงสรางดังนี้ 
   

 CH
2

CO
2
CH

3

CN n
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ขอใดผิด
1.   เปนฮอโมพอลิเมอรแบบเสน 
2.   จัดอยูในกลุมพอลิเอสเทอร 
3.   เตรียมไดจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติม 
 

CN

CO
2
CH

34.   สูตรของมอนอเมอรคือ 
 
(70)   กําหนดสารใหดังนี ้

 
A. B. 

n 

O

O
O

O n  
 

C. D. 
n C l n   

ขอใดถูก 

ขอ พอลิเมอร ชนิด ปฏิกิริยาการเกดิ 
1 A ฮอโมพอลิเมอร การควบแนน 
2 B โคโพลิเมอร การเติม 
3 C โคโพลิเมอร การเติม 
4 D ฮอโมพอลิเมอร การควบแนน 

 
(71)   ขอความใดถูกตอง 

……. 1.  ปญหาขยะพลาสติกจึงทําพลาสตกิที่ยอยสลายทางชีวภาพ (biodegradable) มาใชแทน
หรือเปลี่ยนพลาสติกบางชนิดที่ไมยอยสลายเปนชนดิยอยสลายทางชีวภาพ แตปจจุบัน
ขยะพลาสติกยงัคงใช วิธีฝงกลบใตดิน   

……. 2.  พลาสติกบางชนิดเมื่อใชแลวสามารถนํากลับไปผานบางขั้นตอนในกระบวนการผลิต
ทําใหนํากลับมาใชใหมได เรียกพลาสติกเหลานี้วา พลาสติกแปรรูปเพือ่ใชใหม หรือ
พลาสติกรีไซเคิล (plastic recycle)  

……. 3.  สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก ประเทศสหรัฐอเมริกา (SPI) ไดกําหนดสัญลักษณแสดง
ประเภทของพลาสติกที่นํากลับมาใชใหมได  ดังนี ้

  
 1 2  3 4 5  6 7 
 
  PETE   HDPE  PVC  LDPE   PP  PS   OTHER 
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……. 4.  ยางธรรมชาติเปนพอลิเมอรอีกชนิดหนึ่ง เกิดจากมอนอเมอรที่เรียกวา  ไอโซปรีน 
จํานวน 1500 - 150000 หนวย มารวมตวักนัทางเคม ี

……. 5.  พอลิไอโซพรีนเปนยางธรรมชาติ ปฏิกิริยาการพอลิเมอไรเซชันแบบเติมเปนดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 

……. 6.  ยางเทียม IR (Isoprene Rubber) เปนยางสังเคราะหที่มีโครงสรางเหมือนยางธรรมชาติ
แตมีจุดเดนคือ มีส่ิงเจือปนนอย  คุณภาพสม่ําเสมอทั้งกอน มีสีขาว  นิยมนํามาทํา 
จุกนมยาง และอุปกรณทางการแพทย 

……. 7.  ยางเทียม SBR (Styrene-Butadiene Rubber) เกดิจากมอนอเมอรของสไตรีนบวิตาไดอนี 
มารวมกันเปนพอลิเมอร มีสมบัติทนทานตอการขัดถูสูงมาก  มีความทนตอแรงดึงต่ํา
ใชทําพื้นรองเทา  ทอสายยาง  สายรัด  สายพาน และยางปูพื้น    

……. 8.  เสนใยสังเคราะหเปนพอลิเมอรที่ตางจากยางสังเคราะหและพลาสติก เสนใยสังเคราะห
เกิดจากปฏิกิริยาการรวมตวัระหวางมอนอเมอร 2 ชนิด หรือเกิดจากการนําเสนใย
ธรรมชาติซ่ึงเปนพอลิเมอรชนิดหนึ่งมาแปรรูปเปนพอลิเมอรอีกชนิดหนึ่งที่มีสมบัติ
ตางจากเดมิ    

……. 9.  ถานําฝายซึ่งเปนเซลลูโลสและเปนพอลิเมอรชนิดหนึ่งละลายในสารละลายแอมโมเนีย
เขมขน  จากนั้นจึงนํามาทําปฏิกิริยากับสารคอปเปอร (II) คารบอเนต : CuCO3 จะเกิด
สารใหมคือ  คิวพรัมโมเนียมเรยอง  (Cuprummonium rayon) แลวนํามาอัดผานรูเล็กๆ
จะไดเสนใยที่ยาว เรียกวา เสนใยสังเคราะห 

……. 10.  ซิลิโคนเปนพอลิเมอรที่ผลิตจากสารอนินทรียมีสูตรโครงสรางดังนี ้
  
 
 
 

n H2C=C-CH=CH2

CH 3
CH2-C=CH-CH2

CH3

n  
ไอโซพรีน พอลิไอโซพรีน 

 

Si O
R

R
O Si

R

R n
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((7722))     ขอใดถูกตองเกีย่วกับซิลิโคน ขอใดถูกตองเกีย่วกับซิลิโคน  
1. ซิลิคอนไดออกไซด (SiO2) ทําปฏิกิริยากับแอลคิลคลอไรด (RCl) จะไดสารมอนอเมอรเมื่อ

ผานกระบวนการเกิดพอลิเมอรจะไดซิลิโคน   
2. ทางการแพทยนิยมใชซิลิโคนมาทําอวยัวะเทียม  เนื่องจากไมมีปฏิกิริยากับรางกายมนษุย   
3. ซิลิโคนมีหลายชนิดขึ้นอยูกบัมอนอเมอรตั้งตน  จึงนํามาใชประโยชนไดอยางกวางขวาง มี

สมบัติดีกวายาง เพราะมีความคงทนตอความรอนและสารเคมีไดดีกวา ไมเปยกน้ํา และเปน
ฉนวนไฟฟา 

4. ถูกหมดทุกขอ   
 
(73)   กําหนดสารใหดังนี ้

n H2N-(CH2)6-NH2
สาร (ก) : 
 

n HO-C-(CH2)4-C-OH
O O

n HO-C-C6H5-C-OH
O O

n HO-CH2-CH2-OH

 

สาร (ข) : 
 
สาร (ค) : 
 
สาร (ง) : 
 
สารขอใดทําปฏิกิริยากันจะไดไนลอน 6 6 และพอลิเอสเทอร 

 

ขอ ไนลอน 6 6 พอลิเอสเทอร 
1. (ก)  +  (ค) (ค)  +  (ง) 
2. (ข)  +  (ค) (ก)  +  (ข) 
3. (ก)  +  (ข) (ค)  +  (ง) 
4. (ค)  +  (ง) (ข)  +  ค) 
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(74)   ผาที่ระบุวาเปนพอลิเอสเทอรรอยละ 80   หมายความวาอยางไร 
1.  ผาที่ถักทอดวยเสนใยผสมระหวางเสนใยพอลิเอสเทอร 20 สวน กบัเสนใยฝาย 80 สวน 
2.  ผาที่ถักทอดวยเสนใยผสมระหวางเสนใยพอลิเอสเทอร 80 สวน กบัเสนใยฝาย 20 สวน 
3.  ผาที่ถักทอดวยเสนใยผสมระหวางเสนใยพอลิเอสเทอร 80 สวน กบัเสนใยกึ่งสังเคราะห  เชน 

เรยอง 20 สวน 
4.  ผาที่ถักทอดวยเสนใยผสมระหวางเสนใยพอลิเอสเทอร 80 สวน กบัเสนใยสังเคราะห เชน 

ไนลอน 20 สวน 
 
(75)   ไนลอนเปนสารประกอบพวกใด 

1.   พอลิเอไมด 2.   พอลิเอสเทอร 
3.   พอลิไวนิลแอลกอฮอล 4.   พอลิเซลลูโลส 

 
(76)   ผลการทดสอบพลาสติกรีไซเคิลเปนดังนี ้
 

พลาสติกหมายเลข ผลการทดสอบพลาสติก 
1, 3 และ 6 จมน้ํา 

2 จมในน้าํมันพชื 
4 กึ่งจม กึ่งลอยในน้ํามันพืช 
5 ลอยในน้ํามนัพืช 
6 เกิดการเปลีย่นแปลงในแอซโีตน 

 
ขอสรุปใดถูกตอง 
1.  การจําแนกชนิดของพลาสติกรีไซเคิลดวยวิธีนี้ใชความหนาแนนของพลาสติกเปนเกณฑ 

32.  พลาสติกที่จมน้ําจะมีความหนาแนนมากกวา 1 g/cm  แตถาลอยน้ําจะมีความหนาแนนนอย
กวา 1 g/cm3  

33.  พลาสติกลอยในน้ํามันพชืมีความหนาแนนนอยกวา 0.93 g/cm   
4.  ถูกหมดทุกขอ 
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(77)   ขอใดจบัคูผิด 
 

ขอ มอนอเมอร พอลิเมอร 
1. กลูโคส แปง 
2. แปง เซลลูโลส 
3. เตตระฟลูออโรอีทีน พอลิเตตระฟลอูอโรอีทีน 
4. ไวนิลคลอไรด พอลิไวนิลคลอไรด 

 
(78)    กําหนดสาร X และ Y มีโครงสรางดังนี้ 

 
 
 
 

 
ถา X และ Y เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแนน  โมเลกุลที่เกิดขึ้นควรเปนตามขอใด 
1.   –X–X–X–X–X–X– 2.   –Y–X–Y–X–Y–X– 
3.   –X–X–Y–X–X–Y– 4.   –X–X–Y–Y–X–X– 

 
(79)   จากขอ (78) โมเลกุลเล็กๆ ที่ใหออกมาดวยเปนสารใด 

1.   H2O 2.   NH3 

3.   HCl 4.   CH3OH 
 
(80)   พอลิเมอรขอใดเผาในอากาศจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสชื้นจากสนี้ําเงินเปนสีแดงอยางรวดเรว็ 
 

1. 2. 
 
 
3. 4. 
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(81)   สารประกอบขอใดไดจากเมื่อมอนอเมอรของ ทําปฏิกิริยากับ Cl2 ใน 
CCl

CH
2
CCl

2 n
4

1.   CCl  = CCl 2.   CCl CCl2 2 3 3

3.   CHCl CCl 4.   CH ClCCl2 3 2 3

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิด 
 
 
 

 
(82)   ยางธรรมชาติเกิดพอลิเมอรแบบเติมมีโครงสรางดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

มอนอเมอรของยางธรรมชาตินี้คืออะไร 
1. 2. 
 
 
3. 4. 
 

  
(83)   สารขอใดมี  –CONH–  เชื่อมอยูภายในโมเลกุล  (83)   สารขอใดมี  –CONH–  เชื่อมอยูภายในโมเลกุล  

1.   Nylon 2.   Protein 1.   Nylon 2.   Protein 
3.   Terylene 4.   ขอ (1) และ (2) 3.   Terylene 4.   ขอ (1) และ (2) 
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(84)   กําหนดหนวยซํ้าของพอลิเมอร 4 ชนิด  ดังนี ้
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3
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(iv) 
 
ขอใดเปนพอลิเมอรควบแนน 
1.   (i) และ (ii) 2.    (i) และ (iii) 
3.    (ii) และ (iii) 4.    (iii) และ (iv) 

 
(85)    กําหนดโครงสรางสวนหนึ่งของพอลิเมอรใหดังนี ้

 CH
2 CH

CO
2
H

CH
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มอนอเมอรของพอลิเมอรนี้คืออะไร 

1.   ClCH CH CO H 2.   HOCH CH CO H 2 2 2 2 2 2

3.   CH =CHCO H 4.   HO CCH=CHCO H 2 2 2 2
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	……. 10.  สูตรของเอทิลีน  คือ   H2C=CH2   สูตรของเตตระฟลูออโรเอทิลีน คือ F2C=CF2  และสูตรของไอโซพรีน คือ
	(42)   ข้อใดเป็นพลาสติกเทอร์มอเซต
	……. 1.  พอลิเอทิลีน
	……. 2.  พอลิโพรพิลีน
	……. 3.  พอลิสไตรีน
	……. 4.  พอลิไวนิลคลอไรด์
	……. 5.  ไนลอน
	……. 6.  พอลิยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์
	……. 7.  อีพอกซี
	……. 8.  พอลิเอสเทอร์
	(43)   พลาสติกชนิดใดเผาไฟจะให้แก๊สที่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสที่ชื้นจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง
	1.   พอลิเอทิลีน 2.   พอลิสไตรีน
	3.   พอลิไวนิลคลอไรด์ 4.   พอลิโพรพิลีน
	(44)   พลาสติกชนิดใดเผากับลวดทองแดงแล้วจะให้เปลวไฟสีเขียวของคอปเปอร์ (II) คลอไรด์ (CuCl2)
	1.   พอลิไวนิลคลอไรด์ 2.   พอลิเอสเทอร์
	3.   พอลิสไตรีน 4.   พอลิเอทิลีน

	(45)   ข้อความใดถูกต้อง
	1. พอลิเอสเทอร์ที่เป็นเทอร์มอพลาสติกติดไฟยาก เปลวไฟสีเหลือง ควันกลิ่นฉุน อ่อนตัว ยืดหยุ่นใช้ทำเส้นใยผ้า
	2. พอลิเอสเทอร์ที่เป็นเทอร์มอเซต ติดไฟยาก เปลวสีเหลือง ควันดำ กลิ่นฉุน เปราะหรือแข็งเหนียว ใช้ทำตัวถังรถยนต์ ตัวถังเรือใช้บุภายในเครื่องบิน
	3. อีพอกซีเป็นพลาสติกเทอร์มอเซตใช้ทำกาว  สี  สารเคลือบผิวหน้าวัสดุ
	4. ถูกหมดทุกข้อ

	 (46)   ข้อความใดถูกต้อง
	1. เทอร์มอพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยการหลอมซ้ำแล้วขึ้นเป็นรูปร่างเดิม หรือเปลี่ยนรูปร่างใหม่ได้โดยสมบัติของพลาสติกไม่เปลี่ยนแปลง
	2. พลาสติกเทอร์มอเซตมีโครงสร้างแบบตาข่ายหรือร่างแห พลาสติกประเภทนี้เมื่อขึ้นรูปตามต้องการแล้วได้รับความร้อนอีกจะไม่อ่อนตัว แต่จะเกิดการแตกหัก  จึงไม่สามารถนำกลับมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
	3. เบคะไลท์ใช้ทำด้ามจับกระทะ ด้ามจับเตารีด และปลั๊กไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนพอลิยูเรียฟอร์มาล ดีไฮด์ใช้ทำเต้าเสียบไฟฟ้า และแผ่นฟอร์ไมกาที่ใช้ปูโต๊ะไม้อัด  เป็นต้น
	4. ถูกหมดทุกข้อ

	(47)   พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างดังรูป
	1.   (ก)  2.   (ข)
	3.   (ค)  4.   (ก) , (ข) และ (ค)
	  
	(48)   จากข้อ (47) พอลิเมอร์ใดมีความยืดหยุ่นมากที่สุด
	1.   (ก) 2.   (ข)
	3.   (ค) 4.   (ก) , (ข) และ (ค)
	 (49)   จากข้อ (47) พอลิเมอร์ใดมีความแข็งมากที่สุดไม่ยืดหยุ่น
	1.   (ก) 2.   (ข)
	3.   (ค) 4.   (ก) , (ข) และ (ค)
	(50)   พอลิยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ที่ใช้ทำเบกาไลต์และเมลามีนใช้ทำถ้วยชาม โครงสร้างของพอลิเมอร์เป็นแบบใด   
	1.   พอลิเมอร์แบบเส้น 2.   พอลิเมอร์แบบกิ่ง
	3.   พอลิเมอร์แบบร่างแห 4.   พอลิเมอร์ร่วม

	(51)  ข้อความใดถูกต้อง
	1. เส้นใยธรรมชาติคือ เส้นใยที่เป็นพอลิเมอร์จากธรรมชาติ เช่น ไหม เซลลูโลส ส่วนใหญ่จะเป็นเซลลูโลส ซึ่งเป็นโฮโมพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างเป็นโซ่กิ่ง มีกลูโคสเป็นมอนอเมอร์  ดูดซับน้ำได้ ยับง่าย แห้งช้า ไม่ทนต่อเชื้อรา 
	2. เส้นใยกึ่งสังเคราะห์เป็นเส้นใยที่ได้จากการนำเส้นใยธรรมชาติมาทำปฏิกิริยาพอลิเมอไร เซชันกับสารเคมี  เช่น  เซลลูโลสแอซิเตต ไนโตรเซลลูโลส มีคุณภาพดีกว่าเส้นใยธรรมชาติ  
	3. เส้นใยสังเคราะห์เป็นเส้นใยที่ได้จากการนำพอลิเมอร์สังเคราะห์มาปั่น จะต้องมีโมเลกุลขนาดยาว และการเรียงของโมเลกุลเป็นระเบียบตามแนวแกนของเส้นใย ไม่ยับง่าย ไม่ดูดน้ำ  ซักง่าย แห้งเร็ว  ทนต่อเชื้อรา  เช่น  ไนลอน 
	4. ถูกหมดทุกข้อ 
	(52)   ข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ได้จากเส้นใยธรรมชาติ
	1.  ผ้าไหม 2.  ผ้าลินิน
	3.  ผ้าฝ้าย 4.  ถูกหมดทุกข้อ         
	(53)   ข้อใดเป็นการกำจัดพลาสติกโดยการใช้แสงแดด
	1.  เติมเอนไซม์จากจุลินทรีย์พวกแบคทีเรียและเชื้อราลงไป 
	2.  เติมน้ำลงไป เนื่องจากน้ำเป็นตัวทำละลายในธรรมชาติ   
	3.  เติมหมู่ทำหน้าที่ที่ไวต่อแสงอัลตราไวโอเลตเข้าไปในโซ่พอลิเมอร์
	4.  ให้ความร้อนช่วยแล้วนำกลับมาใช้ใหม่จะทำได้เฉพาะพลาสติกประเภทเทอร์มอพลาสติก
	 (54)   พิจารณาข้อความต่อไปนี้
	ก.  การให้ความร้อนกับเอทิลีนโดยมีตัวเร่งปฏิกิริยา
	ข.  การหยดสารละลายกรดซัลฟิวริกลงไปในสารผสมของยูเรียกับฟอร์มัลดีไฮด์
	ค.  การเติมกำมะถันลงไปในน้ำยาง
	ง.  การเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในน้ำแป้ง
	ข้อใดเป็นการทำให้เกิดพอลิเมอร์
	1.   (ก)  และ (ข) 2.   (ก)  และ (ง)  
	3.   (ข) , (ค)  และ (ง)  4.   (ก) , (ค)  และ (ง) 
	(55)   ข้อความเกี่ยวกับยางต่อไปนี้  ข้อใดผิด
	1.  โคพอลิเมอร์เป็นพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยมอนอเมอร์ตั้งแต่  2  ชนิดขึ้นไป
	2.  กัตตาเปอร์ชาเป็นไอโซเมอร์ของยางธรรมชาติ
	3.  ยางสังเคราะห์มีความยืดหยุ่นดีกว่ายางธรรมชาติแต่ราคาแพงกว่า 
	4.  ยางที่ผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชันจะมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น
	(56)   พอลิเมอร์ในข้อใดที่สองชนิดแรกเป็นเทอร์มอพลาสติก  ซึ่งใช้ทำอวัยวะเทียมใช้อยู่ในร่างกายได้   ส่วนพอลิเมอร์ชนิดที่สามเป็นพลาสติกเทอร์มอเซตที่ใช้ทั่วไป 
	1.   พอลิไวนิลคลอไรด์  พอลิสไตรีน  พอลิยูรีเทน 
	2.   พอลิสไตรีน   พอลิโพรพิลีน   เมลามีน
	3.   พอลิยูรีเทน    เมลามีน   พอลิเอทิลีน
	4.   พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน ฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์

	(57)   กำหนดมอนอเมอร์ของสารประกอบพอลิเมอร์ให้ดังนี้
	(a) (b)
	 ข้อสรุปใดผิด
	1.  สาร (b) ใช้เตรียมพอลิไวนิลคลอไรด์
	2.  สไตโรโฟม   เกิดจากมอนอเมอร์ d
	3.  ยางสังเคราะห์เกิดจากทั้งสาร e และ f
	4.  พอลิเมอร์แบบกิ่งเกิดจากมอนอเมอร์ b , c , d และ e

	(58)  ข้อใดถูกต้อง
	ข้อ
	เส้นใยธรรมชาติ
	เส้นใยสังเคราะห์
	ยางพารา
	เทอร์มอพลาสติก
	1
	ขนแกะ
	พอลิเอไมด์
	ยางพอลิบิวทาไดอีน
	พอลิยูรีเทน
	2
	ปอ
	พอลิเอสเทอร์
	ยางพอลิไอโซพรีน
	พอลิเอทิลีน
	3
	ใยใบสับปะรด
	ไนลอน
	ยางพอลิคลอโรพรีน
	เมลามีน
	4
	เส้นใยไหม
	เรยอน
	ยางสไตรีนบิวทาไดอีน
	พอลิสไตรีน
	(59)   มอนอเมอร์คู่ใดที่ให้พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบเส้นเพียงอย่างเดียว
	1. และ
	 (60)   A เป็นมอนอเมอร์ที่ใช้เตรียมยางสังเคราะห์ซึ่งไม่ค่อยทนไฟและสลายตัวง่าย  เมื่อปรับปรุง A ใหม่จะได้มอนอเมอร์ B ซึ่งใช้เตรียมยางสังเคราะห์ที่ทนไฟ  ทนต่อน้ำมัน และสลายตัวยาก  B อาจเป็นสารในข้อใด

	1. 2.
	(61)   พอลิเมอร์ในข้อใดที่ไม่ได้เกิดจากมอนอเมอร์ที่กำหนดให้
	1.   พอลิบิวตาไดอีน : จาก  1, 3-บิวตาไดอีน
	ข้อมูลในข้อใดถูก
	1.   (ก) , (ข)  และ (ค)  2.   (ก) , (ค)  และ (ง)    
	3.   (ข) , (ค)  และ (ง)  4.   (ก) , (ข)  และ (ง) 
	(62)   พอลิเมอร์ในตารางข้างล่างนี้ได้จากมอนอเมอร์ต่างๆ และแสดงการนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
	ข้อ
	พอลิเมอร์
	มอนอเมอร์
	สูตรมอนอเมอร์
	ผลิตภัณฑ์
	ก
	ยางพารา
	ไอโซพรีน
	ข
	พีวีซี
	ไวนิลคลอไรด์
	สายยาง ท่อน้ำ
	ค
	ใยไหม
	กรดอะมิโน
	ผ้า ด้าย
	ง
	พอลิโพรพีลีน
	โพรพีลีน
	ขวด กระสอบ
	ข้อมูลในข้อใดถูก
	1.   (ก) , (ข)  และ (ค)  2.   (ก) , (ค)  และ (ง)    
	3.   (ข) , (ค)  และ (ง)  4.   (ก) , (ข)  และ (ง) 
	(63)   สมัยก่อนเคยใช้ยางธรรมชาติกันมาก  ต่อมามียางสังเคราะห์มาแทน  ความต้องการยางธรรมชาติก็ลดลง  แต่ปัจจุบันนี้กลับมีแนวโน้มต้องการยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นเพราะเหตุใด
	1. ต้นทุนการผลิตยางสังเคราะห์สูงขึ้น
	2. คุณภาพของยางสังเคราะห์ไม่ดีเท่ายางธรรมชาติ
	3. การผลิตยางสังเคราะห์ก่อปัญหาทางสภาวะแวดล้อม
	4. การวิจัยทางด้านพันธุ์ยางธรรมชาติได้ก้าวหน้าไปมาก ทำให้ได้พันธุ์ที่มีอายุยืน ให้ผลผลิตเร็ว และให้ปริมาณน้ำยางมาก
	(64)   การใช้ภาชนะเซรามิกส์ใส่อาหารที่เป็นกรดหรือเบส  กรดและเบสจะละลายสารที่เคลือบติดปนมากับอาหารได้  สารดังกล่าวเป็นสารในข้อใด
	1.   เซอร์โคเนียมไดออกไซด์ 2.   สังกะสี
	3.   ตะกั่ว 4.   แคดเมียม

	(65)   กำหนดพอลิเมอร์มีสูตรดังนี้
	ค. ง.
	ข้อใดถูก
	ข้อ
	พอลิเมอร์
	ชนิด
	ปฏิกิริยาการเกิด
	1
	ก
	ฮอโมพอลิเมอร์
	การควบแน่น
	2
	ข
	ฮอโมพอลิเมอร์
	การเติม
	3
	ค
	โคพอลิเมอร์
	การควบแน่น
	4
	ง
	โคพอลิเมอร์
	การควบแน่น
	1.  เก็บขวดน้ำพลาสติกไม่ใช้แล้วไว้ใส่น้ำมันเบนซิน
	2.  ใช้ถ้วยชามที่ผลิตจากพอลิเอทิลีนอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟ
	3.  ใช้ภาชนะที่เคลือบด้วยพอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีนในการทอดปลา
	4.  เก็บรวบรวมถ้วยชามประเภทเมลามีนที่ชำรุดไว้เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่

	(67)   ข้อความใดต่อไปนี้ผิด
	ก.   พอลิเอทิลีนเป็นเทอร์มอเซตที่โมเลกุลมีการเชื่อมโยงเป็นร่างแห ไม่สามารถนำมาหลอมใหม่ได้
	ข.   ภาชนะเมลามีนสามารถนำมารีไซเคิลหรือหลอมใช้ใหม่ได้เพื่อลดมลภาวะ
	ค.   พลาสติกที่มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรงจะอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อน และแข็งตัวเมื่อลดอุณหภูมิลง เรียกว่า เทอร์มอพลาสติก
	ง.   เทฟลอนที่ใช้เคลือบภาชนะหุงต้มนั้นเป็นเทอร์มอเซต เนื่องจากทนความร้อนดีมาก และไม่หลอมเหลว
	1.   (ก)  และ (ข)  เท่านั้น  2.   (ก) , (ข)  และ (ง) เท่านั้น 
	3.   (ก) , (ค)  และ (ง) เท่านั้น  4.   (ก) , (ข) , (ค)  และ (ง) 

	(68)   ตัวอย่างของพอลิเมอร์ในข้อใดถูกทั้งหมด
	(69)   พอลิเมอร์ที่เป็นองค์ประกอบของกาวชนิดพิเศษ (superglue) มีโครงสร้างดังนี้
	  
	1.   เป็นฮอโมพอลิเมอร์แบบเส้น
	2.   จัดอยู่ในกลุ่มพอลิเอสเทอร์
	3.   เตรียมได้จากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติม
	4.   สูตรของมอนอเมอร์คือ

	(70)   กำหนดสารให้ดังนี้
	ข้อใดถูก
	(71)   ข้อความใดถูกต้อง
	……. 1.  ปัญหาขยะพลาสติกจึงทำพลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพ (biodegradable) มาใช้แทนหรือเปลี่ยนพลาสติกบางชนิดที่ไม่ย่อยสลายเป็นชนิดย่อยสลายทางชีวภาพ แต่ปัจจุบันขยะพลาสติกยังคงใช้ วิธีฝังกลบใต้ดิน  
	……. 2.  พลาสติกบางชนิดเมื่อใช้แล้วสามารถนำกลับไปผ่านบางขั้นตอนในกระบวนการผลิตทำให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เรียกพลาสติกเหล่านี้ว่า พลาสติกแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ หรือพลาสติกรีไซเคิล (plastic recycle) 
	……. 3.  สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก ประเทศสหรัฐอเมริกา (SPI) ได้กำหนดสัญลักษณ์แสดงประเภทของพลาสติกที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้  ดังนี้
	……. 4.  ยางธรรมชาติเป็นพอลิเมอร์อีกชนิดหนึ่ง เกิดจากมอนอเมอร์ที่เรียกว่า  ไอโซปรีน จำนวน 1500 - 150000 หน่วย มารวมตัวกันทางเคมี
	……. 5.  พอลิไอโซพรีนเป็นยางธรรมชาติ ปฏิกิริยาการพอลิเมอไรเซชันแบบเติมเป็นดังนี้
	……. 6.  ยางเทียม IR (Isoprene Rubber) เป็นยางสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างเหมือนยางธรรมชาติแต่มีจุดเด่นคือ มีสิ่งเจือปนน้อย  คุณภาพสม่ำเสมอทั้งก้อน มีสีขาว  นิยมนำมาทำ จุกนมยาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์
	……. 7.  ยางเทียม SBR (Styrene-Butadiene Rubber) เกิดจากมอนอเมอร์ของสไตรีนบิวตาไดอีน มารวมกันเป็นพอลิเมอร์ มีสมบัติทนทานต่อการขัดถูสูงมาก  มีความทนต่อแรงดึงต่ำใช้ทำพื้นรองเท้า  ท่อสายยาง  สายรัด  สายพาน และยางปูพื้น   
	……. 8.  เส้นใยสังเคราะห์เป็นพอลิเมอร์ที่ต่างจากยางสังเคราะห์และพลาสติก เส้นใยสังเคราะห์เกิดจากปฏิกิริยาการรวมตัวระหว่างมอนอเมอร์ 2 ชนิด หรือเกิดจากการนำเส้นใยธรรมชาติซึ่งเป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งมาแปรรูปเป็นพอลิเมอร์อีกชนิดหนึ่งที่มีสมบัติต่างจากเดิม   
	……. 9.  ถ้านำฝ้ายซึ่งเป็นเซลลูโลสและเป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งละลายในสารละลายแอมโมเนียเข้มข้น  จากนั้นจึงนำมาทำปฏิกิริยากับสารคอปเปอร์ (II) คาร์บอเนต : CuCO3 จะเกิดสารใหม่คือ  คิวพรัมโมเนียมเรยอง  (Cuprummonium rayon) แล้วนำมาอัดผ่านรูเล็กๆจะได้เส้นใยที่ยาว เรียกว่า เส้นใยสังเคราะห์
	……. 10.  ซิลิโคนเป็นพอลิเมอร์ที่ผลิตจากสารอนินทรีย์มีสูตรโครงสร้างดังนี้

	 (72)   ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับซิลิโคน
	1. ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO2) ทำปฏิกิริยากับแอลคิลคลอไรด์ (RCl) จะได้สารมอนอเมอร์เมื่อผ่านกระบวนการเกิดพอลิเมอร์จะได้ซิลิโคน  
	2. ทางการแพทย์นิยมใช้ซิลิโคนมาทำอวัยวะเทียม  เนื่องจากไม่มีปฏิกิริยากับร่างกายมนุษย์  
	3. ซิลิโคนมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับมอนอเมอร์ตั้งต้น  จึงนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง มีสมบัติดีกว่ายาง เพราะมีความคงทนต่อความร้อนและสารเคมีได้ดีกว่า ไม่เปียกน้ำ และเป็นฉนวนไฟฟ้า
	4. ถูกหมดทุกข้อ  

	(73)   กำหนดสารให้ดังนี้
	สารข้อใดทำปฏิกิริยากันจะได้ไนลอน 6 6 และพอลิเอสเทอร์
	ข้อ
	ไนลอน 6 6
	พอลิเอสเทอร์
	1.
	2.
	3.
	4.
	(ก)  +  (ค)
	(ข)  +  (ค)
	(ก)  +  (ข)
	(ค)  +  (ง)
	(ค)  +  (ง)
	(ก)  +  (ข)
	(ค)  +  (ง)
	(ข)  +  ค)
	 (74)   ผ้าที่ระบุว่าเป็นพอลิเอสเทอร์ร้อยละ 80   หมายความว่าอย่างไร
	1.  ผ้าที่ถักทอด้วยเส้นใยผสมระหว่างเส้นใยพอลิเอสเทอร์ 20 ส่วน กับเส้นใยฝ้าย 80 ส่วน
	2.  ผ้าที่ถักทอด้วยเส้นใยผสมระหว่างเส้นใยพอลิเอสเทอร์ 80 ส่วน กับเส้นใยฝ้าย 20 ส่วน
	3.  ผ้าที่ถักทอด้วยเส้นใยผสมระหว่างเส้นใยพอลิเอสเทอร์ 80 ส่วน กับเส้นใยกึ่งสังเคราะห์  เช่น เรยอง 20 ส่วน
	4.  ผ้าที่ถักทอด้วยเส้นใยผสมระหว่างเส้นใยพอลิเอสเทอร์ 80 ส่วน กับเส้นใยสังเคราะห์ เช่น ไนลอน 20 ส่วน

	(75)   ไนลอนเป็นสารประกอบพวกใด
	1.   พอลิเอไมด์ 2.   พอลิเอสเทอร์
	3.   พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 4.   พอลิเซลลูโลส

	(76)   ผลการทดสอบพลาสติกรีไซเคิลเป็นดังนี้
	ข้อสรุปใดถูกต้อง
	1.  การจำแนกชนิดของพลาสติกรีไซเคิลด้วยวิธีนี้ใช้ความหนาแน่นของพลาสติกเป็นเกณฑ์
	2.  พลาสติกที่จมน้ำจะมีความหนาแน่นมากกว่า 1 g/cm3 แต่ถ้าลอยน้ำจะมีความหนาแน่นน้อยกว่า 1 g/cm3 
	3.  พลาสติกลอยในน้ำมันพืชมีความหนาแน่นน้อยกว่า 0.93 g/cm3 
	4.  ถูกหมดทุกข้อ

	 (77)   ข้อใดจับคู่ผิด
	(78)    กำหนดสาร X และ Y มีโครงสร้างดังนี้
	1.   –X–X–X–X–X–X– 2.   –Y–X–Y–X–Y–X–
	3.   –X–X–Y–X–X–Y– 4.   –X–X–Y–Y–X–X–
	(79)   จากข้อ (78) โมเลกุลเล็กๆ ที่ให้ออกมาด้วยเป็นสารใด
	1.   H2O 2.   NH3
	3.   HCl 4.   CH3OH

	(80)   พอลิเมอร์ข้อใดเผาในอากาศจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสชื้นจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงอย่างรวดเร็ว
	 (81)   สารประกอบข้อใดได้จากเมื่อมอนอเมอร์ของ ทำปฏิกิริยากับ Cl2 ใน CCl4
	(82)   ยางธรรมชาติเกิดพอลิเมอร์แบบเติมมีโครงสร้างดังนี้

	มอนอเมอร์ของยางธรรมชาตินี้คืออะไร
	(83)   สารข้อใดมี  –CONH–  เชื่อมอยู่ภายในโมเลกุล 
	1.   Nylon 2.   Protein
	3.   Terylene 4.   ข้อ (1) และ (2)

	 (84)   กำหนดหน่วยซ้ำของพอลิเมอร์ 4 ชนิด  ดังนี้
	ข้อใดเป็นพอลิเมอร์ควบแน่น
	1.   (i) และ (ii) 2.    (i) และ (iii)
	3.    (ii) และ (iii) 4.    (iii) และ (iv)
	(85)    กำหนดโครงสร้างส่วนหนึ่งของพอลิเมอร์ให้ดังนี้
	1.   ClCH2CH2CO2H 2.   HOCH2CH2CO2H
	3.   CH2=CHCO2H 4.   HO2CCH=CHCO2H


